
金ナノ粒子コロイド溶液は、皮膚防御機能の向上が期待されるとともに有意なシワ改善効果があります。 
This gold nanoparticle colloidal solution improves the skin barrier function and has ameliorating effect on wrinkles. 

株式会社ナノ・キューブ・ジャパンと共に開発したナノ化技術により、金やセラミド等の難溶性物質を水中に透明分散させると共に高い生理機能を発揮させることができます。 
By nano technologies developed in collaboration with Nano Cube Japan Co., LTD., it contributes to dispersing poorly soluble materials such as gold and ceramide 
into water so that bioactive function can be improved. 

金ナノ粒子コロイド溶液には複製老化／ストレス老化の抑制効果、タイトジャンクションやケラチン等の皮膚バリア性や保湿に関与する
遺伝子の向上効果、エラスチン等の細胞外マトリクスの向上効果および細胞外マトリクス分解酵素遺伝子の発現を抑制する効果が
あります。 
Gold nanoparticle colloidal solution has inhibitions of the replicative senescence / stress-induced senescence, 
increasing skin barrier and moisture retention related genes such as tight junctions and keratin, improving 
extracellular matrix such as elastin and inhibition of extracellular matrix degrading enzyme genes. 
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Product Name 
表示名称 
INCI 
中文INCI 

金ナノ粒子コロイド溶液 
水、金、ＰＶＰ、１，２－ヘキサンジオール、ＰＥＩ－１５００

Water, Gold, PVP, 1,2-Hexanediol, PEI-1500 
水、金、聚乙烯吡咯烷酮、1,2-己二醇、聚乙烯亚胺-1500 

マイクロリアクター 

Method: 
日本香粧品学会の抗シワ製品評価ガイドラインに準拠した方法で実施
Conducted in accordance with the ʻʻGuideline for evaluation of anti-wrinkle 
function-cosmeticsʻʻ authorized by the Japanese Cosmetic  Science Society.

金ナノ分散体4週間塗布 
Gold nanoparticle colloidal solution was applied on skin for 4 weeks.   
 

Result: 
「乾燥小じわを目立たなくする」効果を確認 
Confirmed effectiveness in reducing the appearance of wrinkles. 
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